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SST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych i towarzyszacych w ramach inwestycji:
,Budowa wiaty rowerowej na Kampusie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w
Poznaniu”. W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z
Ogolnymi lub Szczegétowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie beda
miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej dla robot drogowych. Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie
wymienionym w SST.00. pkt. 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza SST stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez Biuro Projektdw i opisuje zasady rozwigzan techniczno
materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym. Zastosowanie w trakcie
realizacji robot materiatow lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest
opracowacd szczegdtowy wykaz materiatéw zawierajgcy specyfikacje Swiadectw,
jakosci, atestow, certyfikatéw, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu i S$Srodkéw transportu, wykaz pracownikéw
kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania
robot, kierowania robotami jak rdéwniez informacje dotyczace aktualnych
szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Wymagania ogdlne nalezy stosowa¢ tgcznie z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W sktad niniejszej czesci SST
wchodzg nastepujgce nazwy i kody robét budowlanych:

1.3.1. Roboty przygotowawcze 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.3.2. Roboty rozbiérkowe 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.3.3. Roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.3.4. Roboty drogowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad drég

1.3.5. Roboty wykoriczeniowe 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.4. Okredlenia podstawowe i skréoty Uzyte w SST okres$lenia nalezy rozumieé
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robét, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Wykonawca.

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw. kierownik
budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.Ksigzka obmiarow -  akceptowany przez Inzyniera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczerd, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.13.Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z
dokumentacjg projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

1.5.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Zaktada sie, co nastepuje: - przekazanie placu budowy Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;.

1.5.3. Zamawiajgcy poda lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktéw obiektu oraz
reperow, za ktdorych ochrone odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtdwnych trasy przez
uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofAcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne
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1.5.4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa na
warunkach okreslonych w umowie.

1.5.5. Wykonawca potwierdzi zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

1.5.6. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.7. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”.

1.5.8. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.9. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

1.5.10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektows i SST.

1.5.11.Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

1.5.12.Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.13.W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.14.0bstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt,

1.5.15.Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdb okreslony w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu.

1.5.16.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z Policjg oraz odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

1.5.17.W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

1.5.18.W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo
pojazddéw i pieszych.
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1.5.19. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

1.5.20. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

1.5.21.Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

1.5.22.Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.23. Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggte zabezpieczenie dojazdéw do poses;ji
0sOb prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat
przewoznikow wynikajacych z wytyczonych objazdow.

1.5.24.Bezpieczenstwo i higiena pracy - Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.5.25.Szczegdétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.5.26.Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.27.W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.28. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.5.29.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.30.0chrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

1.5.31. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.32.0chrona s$rodowiska - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie
prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.5.33.W okresie trwania budowy i wykanczania robdot Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowacé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
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szczegoblny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk,
ukopodw i drég dojazdowych, 2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a)
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, c¢) mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.34.Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.35. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

1.5.36. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.37.Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.38.Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.39.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

1.5.40. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

1.5.41.0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego lub w
innych przypadkach gdy nie powiadomi o robotach wiascicieli urzadzen
infrastruktury techniczne;.

1.5.42.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw - Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
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naprawe wszelkich robdot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.43.0chrona i utrzymanie robot - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.44.Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5.45.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.46.Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takie i z
pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot).

1.5.47.Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z
autorami poszczegdlnych opracowan.

1.5.48.Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

1.6. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Budowlanego i dokumentacji
uzupetniajgcej do wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda
stanowi¢ uzupetnienie do rysunkéw i materiatéw przekazanych podczas czynnosci
przetargu

1.7. Zaplecze Wykonawcy
1.7.1. W trakcie realizacji modernizacji obiektu Wykonawca winien zapewnic¢ i

zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne.
Godziny pracy nalezy uzgadnia¢ z pozostatymi uzytkownikami obiektu oraz z
Inwestorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw

2.1.1. Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).
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2.1.2. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytagczng odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio
do jego przeznaczenia, majace wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak réwniez
przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materiaty te zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru.

2.1.4. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe a) Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobdéw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ S$Swiadectwa
zgodnosci z PN (EN) b) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie
przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

2.1.5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert réwnowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

2.1.6. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw réwnowaznych, zawierajgcych
ich parametry techniczne. ¢) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw,
elementéw i wyrobdéw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.1.7. Kontrola materiatéw a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas
budowy bedga przed dopuszczeniem do robét podlegac kontroli. Materiaty nie
spetniajgce wymagan okreslonych w SST powinny zosta¢ odrzucone. b) Jezeli
nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15
dni przed ogtoszeniem przetargu. c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa
zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatdw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.8. Przechowywanie materiatow a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w
sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wtgczeniem do robdt.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole
materiatow. b) Skfadowanie materiatdw — nalezy przewidzie¢ sukcesywng
dostawe materiatéw do prac remontowych (brak miejsca na tymczasowe
sktadowanie materiatow budowlanych. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i
materiatow przywotane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i w
dokumentacji projektowej stuzg tylko i wytgcznie do doprecyzowania
przedmiotu zamdwienia oraz ustaleniu pozgdanego standardu wykonania,
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okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie sktadanie ofert réwnowazinych na produkty i
urzgdzenia okreslone za pomocg nazw producentéw pod warunkiem spetnienia
takich samych wtasciwosci technicznych, technologicznych.

2.1.9. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatdw W dziale 2.2 kolejnych czesci
specyfikacji dotyczgcych poszczegdlnych robét wymagania szczegdétowe odnoszg
sie do wymagan specyficznych zwigzanych z konkretnymi materiatami, przy
czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie SST.00.2.1.
Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é
do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonania elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie optaty zwigzane z utrudnieniem ruchu winny by¢ uwzglednione w ofercie
Szczegblne wymagania dotyczgce sprzetu W dziale 3.2 w poszczegdlnych czesci SST
zawarto informacje odnoszgce sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie
SST.00.3.1.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie lub harmonogramie. Wykonawca stosowac sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy opuszczajgce teren robét nie
mogg zanieczyszczaé drdg i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszczaé uktad
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jezdny przed wyjazdem z budowy (zwtaszcza na etapie robdt stanu zerowego i
surowego).

4.2. Szczegbdlne wymagania dotyczace transportu W dziale 4.2 w poszczegdlnych czesci
SST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogodlne zawarte w punkcie SST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jakos$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
projektu organizacji robdét i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej
projektem organizacji robét. W przypadku wykonywania prac w warunkach
obnizonych temperatur nalezy stosowac Instrukcje ITB 282.

5.2. Uwagi ogdlne 1) Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych
w PN i zgodnie z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt
w innych warunkach urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed dostepem wody. 2)
Robotami mogg kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadajg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej
specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
bhp. 3) Przed rozpoczeciem robdét wykonawca powinien przedstawié
Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu, wykaz materiatébw wraz z atestami i
certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz
pracownikdw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ. 4)
Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymagaja
akceptac;ji Inspektora Nadzoru.

5.3. Szczegblne zasady wykonania robdét W dziale 5.2 w poszczegdlnych czesci SST
dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto zasady odnoszgce sie do wykonania
danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w
punkcie SST.00.5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru projektu organizacji
robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST.

6.2. Szczegblne zasady kontroli jakosci W dziale 6.2 w poszczegdlnych czesci SST
dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszgce sie do zasad
kontroli jakosci dla danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania
ogdlne zawarte w punkcie SST.00.6.1. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
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badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Obmiar robodt
wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami
przedmiarowymi okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.2. Szczegblne zasady obmiaru robdt W dziale 7.2 w poszczegblnych czesci SST
dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszgce sie do zasad
obmiarowania robét specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie SST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

8.2. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Polega on na ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosSci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor
Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbiorowi czesciowemu. Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeséci lub etapu
robét objetych Umowag po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu
robot dla tej czesci lub etapu robdt wykonanych w sposéb zadowalajacy Inspektora
Nadzoru Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce
dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét, dokumenty dotyczgce jakosci
wbudowanych materiatéw;  Dziennik Budowy Odbidér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia witasciwych
materiatow. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiorowi ostatecznemu (korncowemu). Odbioru koricowego dokonuje sie po
zakonczeniu robodt. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny
wizualnej wykonanych robdét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru moze
powotaé¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i
tych instytucji, ktdre poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele
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10.

8.5.

8.6.

tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje
co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koicowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty: protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czesciowych i robdt zanikajacych, $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawcow
materiatdw i urzadzen, projekt powykonawczy, oswiadczenie kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, Przy odbiorze
koicowym nalezy sprawdzié: - zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej, - protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje
postanowien dotyczgcych usuniecia usterek, - aktualno$¢ Dokumentacji
Projektowej, — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia - prawidtowosc¢ i
zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow, Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
korncowego robét sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu

Szczegdlne zasady odbioru robdét W dziale 8.2 w poszczegdlnych czesci SST
dotyczgcych poszczegdlnych robdt zawarto informacje odnoszace sie do zasad
odbiorow robdt specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie SST.00.8.1

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogdlne zasady ptfatnosci Podstawg ptatnosci sg cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg
obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, - wartosci
zuzytych materiatéw wraz z kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdlne Koszt dostosowania sie do wymagan
warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Ogélnej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

10.1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88,

10.2. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z

pdzniejszymi zmianami,
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10.3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

10.4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pdzniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U.
130/1389,

10.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie ogdlne przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 169)

10.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.
47/401.

10.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

10.9. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

10.10. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
1985r. Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

10.11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr
122)

10.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 z 2004r.)

10.13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10.14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

10.15. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555).

10.16. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, 1988.
10.17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami

SST. 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST W sktad niniejszej czesci SST wchodzg roboty rozbiérkowe
objete projektem, a w szczegdlnosci: ¢ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych ¢ Wcinka drzew

1.4. Okredlenia podstawowe Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
»Wymagania ogdlne” - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w
»Wymagania ogolne” - pkt. 1.5

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt.
2.

2.2. Wymagania  szczegdlne dotyczace materiatdbw  Przy  wykonaniu  robdt
przygotowawczych jedynymi materiatami, ktdre nalezy dostarczyé s3: znaczniki i
paliki.

SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg
zawarte w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu Do robdét pomiarowych nalezy uzyé
sprzetu: Recznego jak mierniki, siekiery, tomy, przecinaki, mfoty, fopaty, szpadle,
kilofy, elektronarzedzia Wybdr uzytego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru

. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne zasady transportu podano w SST.
00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu Brak

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST. 00
Wymagania ogblne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét Przed przystgpieniem do wykonywania roboét
pomiarowych nalezy mie¢ do dyspozycji kompletng dokumentacje projektowg robot
drogowych. Roboty pomiarowe nalezy przeprowadzac¢ w sposdb staranny i zgodny z
projektem. Wykonywanie robét pomiarowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bhp. Roboty pomiarowe obejmujg wytyczenie osi gtéwnych elementdw inwestycji
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu
budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Ogdélne zasady kontroli jakosci podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci. Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania oraz zabezpieczenie
wykonywanych robét przygotowawczych

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 7.
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7.2. Szczegdblne zasady obmiaru Roboty przygotowawcze oblicza sie w km z doktadnoscig
do 0,01 m2 i szt. Wielkosci obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robdt. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ustalania podstawy. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
pfatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegblne zasady dotyczace podstawy ptfatnosci. Cena jednostkowa robét

obejmuje: - rozebranie i wyburzenie, - odwiezienie materiatu z rozbiérki, -
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw, - uporzgdkowanie miejsca
prowadzonych robdt. — optaty utylizacyjne. Podstawga rozliczenia finansowego

bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

10.1. Uchwata Nr 47 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania materiatami z odzysku.
10.2. Uchwata nr 177 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w

zataczniku nr 1 i 4 do Uchwaty nr 47. PLK — GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia
gospodarki materiatowej i magazynowej z 2003 r.

10.3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pdézniejszymi zmianami).

10.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

10.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
odpaddéw, ktdre posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorstwami, do wykorzystania na
ich wtasne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686),

10.6. Przepisy bhp przy robotach pomiarowych.

SST. 02. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.W skfad niniejszej czesci SST wchodzg roboty rozbidérkowe
objete projektem, a w szczegdlnosci: ¢ Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-
betonowej ¢ Reczne rozebranie krawezinikéw betonowych wraz z ftawami
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betonowymi.® Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podsypka
piaskowo-cementowg. e Mechaniczne rozebranie podbudowy 1z kruszywa
kamiennego ¢ Mechaniczne rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych. e
Usuniecie i wywiezienie gruzu oraz innych materiatdw z rozbidrek do miejsca
ktadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe. Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w
»Wymagania ogdlne” - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w
»Wymagania ogolne” - pkt. 1.5

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST.00 Wymagania ogodlne - pkt.
2.

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatéw Przy wykonaniu robot rozbidrkowych
jedynymi materiatami, ktdre nalezy dostarczy¢ s3: tarcze do ciecia asfaltu. Materiaty
z rozbidrki sg przeznaczone do wywiezienia i utylizacji z poniesieniem wszelki optat
administracyjnych.

SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg
zawarte w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu. Do robdét rozbidrkowych nalezy uzyé
sprzetu: -  Recznego jak tomy, przecinaki, mifoty, topaty, szpadle, kilofy,
elektronarzedzia - Mechanicznego jak spycharki gasienicowe, tadowarki
jednonaczyniowe kotowe, zrywarki przyczepne, zuraw samochodowy, spawarki
elektryczne wirujgce, przecinarki, kufy do wody, sprezarki spalinowe. Wybdr uzytego
sprzetu nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru

. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu. |Ogdlne zasady transportu podano w SST.
00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu. Transport urobku z robdt
rozbiérkowych do miejsca sktadowani nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta
technologiag wykonywania robdt rozbiérkowych. Do przewozu gruzu z rozbidrek
nalezy uzyé transportu: - Recznego: taczki, japonki, itp. - Mechanicznego: multikar,
samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy. Wybor srodka transportu zalezy
od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Sktadowanie i transport gruzu nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robodt. Ogélne zasady wykonania robot podano w SST. 00
Wymagania ogélne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robdt Przed przystgpieniem do wykonywania robot
rozbiérkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia terenu wykonywanych robét.
Rozbidrek nie nalezy wykonywaé jednoczesnie lecz etapami, Scisle wg projektu
drogowego i pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi.  Roboty
rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé w sposdb staranny. Wykonywanie robét
rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp. Roboty rozbiérkowe
obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, w stosunku do ktérych
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10.

zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie z SST stajg sie witasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ systematycznie
usuwane z terenu budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Ogélne zasady kontroli jakosci podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegblne zasady kontroli jakosci Kontroli podlega zgodno$é z dokumentacja
techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania oraz zabezpieczenie
wykonywanych robét rozbiérkowych

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegdblne zasady obmiaru Rozbieranie chodnikéw i nawierzchni oblicza sie w
metrach kwadratowych z doktadnosciag do 0,01 m2. Natomiast kraweznikow i
obrzezy oblicza sie w metrach z doktadnoscig do 0,01 m. Wielkos$ci obmiaru okresla
sie  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robdét Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy pfatnosci. Cena jednostkowa robét

obejmuje: - rozebranie i wyburzenie, - odwiezienie materiatu z rozbiorki, -
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw, - uporzagdkowanie miejsca
prowadzonych robdét. — optaty utylizacyjne. Podstawg rozliczenia finansowego

bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym

PRZEPISY ZWIAZANE Uwzgledniono nastepujace przepisy:

10.1. Uchwata Nr 47 Zarzagdu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania materiatami z odzysku.

10.2. Uchwata nr 177 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w
zatgczniku nr 1i 4 do Uchwaty nr 47. PLK — GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia
gospodarki materiatowej i magazynowej z 2003 r.

10.3. Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

10.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

10.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
odpaddéw, ktdre posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorstwami, do wykorzystania na
ich wtasne potrzeby (Dz. U. nr 74, poz. 686),

10.6. Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych.
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SST. 03. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST. W skfad niniejszej czesci SST wchodzg nastepujgce roboty
ziemne: ¢ Mechaniczne ko rytowanie jezdni i chodnikdéw. ¢ Reczne ko rytowanie e
Wykonanie nasypéw z piasku ¢ Wywiezienie nadmiaru gruntu do miejsca
sktadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
SST.00 Wymagania ogdlne — pkt. 1.5. Wykonanie robét ziemnych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wifasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw Ogdlne  wymagania  dotyczace
materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST.00 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow. Przy wykonaniu robét ziemnych
wystepujg materiaty stuzgce do wytyczenia trasy drdg i chodnikdéw takie jak: e Stupki
drewniane iglaste sred. 70 mm

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg
zawarte w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczgce sprzetu Do robdt ziemnych nalezy uzyé w
zaleznosci od ilosci mas ziemnych i zakresu robdt: e sprzetu zmechanizowanego
takiego jak spycharki ggsienicowe 100 KM, walce wibracyjne samojezdne 7,5 t e
narzedzi recznych takich jak fopaty, szpadle, kilofy ,taczki itp. Przy zatadunku urobku
z tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki i narzedzi recznych. Do
zageszczania nalezy uzyé zageszczarek wibracyjnych ptytowych Ilub walcy
wibracyjnych samojezdnych, ktérych parametry musza by¢ dopasowane do grubosci
zageszczanych warstw (nie wiecej niz 0,2-0,3 m) oraz zageszczanej powierzchni.

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu. Ogdlne zasady transportu podano w
SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu. Transport urobku wykonuje sie za
pomocg: ® samochoddéw samowytadowczych lub skrzyniowych o tadownosci i
wysokos¢ dopasowanej do wielkosci koparki i sposobu wykonywania robdt
ziemnych. e taczek lub innych srodkéw transportu recznego do przemieszczania mas
ziemnych po terenie placu budowy. Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowanie i transport
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urobku przeznaczonego do pdiniejszego zasypywania wykopdéw nalezy
przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Grunt
przeznaczony do wywozu jest tadowany bezposrednio na samochody i wywozony na
wysypisko. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzic w
analogiczny sposob, jak urobku z wykopdw, z tym, ze istotna jest dbatos¢ o
wykluczenie jego mieszania sie z innymi gruntami skladowanymi na budowie, a
zwtaszcza z ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt.Ogdélne zasady wykonania robdt podano w SST.00
Wymagania ogodlne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi do transportu mas ziemnych. Drogi
dojazdowe oraz krawedzie wykopdéw nalezy oznakowad jako miejsca niebezpieczne.
Wykonywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp. Wskazane jest,
aby Wykonawca robdt ziemnych przed rozpoczeciem robdét zapoznat sie z rzednymi
posadowienia istniejgcych oraz nowoprojektowanych fundamentéw i podbudowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci . Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$é wykonania. Doktadno$é¢ wykonania
wykopow ma by¢ zgodna z wymogami norm podanymi w SST.02 pkt.10. Kontrola
wykonania robét musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie moga
odbiega¢ od wielkosci projektowanych wiecej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki
podaje norma.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST. 00
Wymagania ogblne - pkt. 7.

7.2. Szczegdblne zasady obmiaru. llos¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szesciennych
odspojonego gruntu. W  przypadku operowania gruntem  spulchnionym
pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspdtczynniki
korygujace. Kategoria gruntu. Wspdtczynniki zmniejszajgce do obmiaru gruntu
spulchnionego 1-11 0,90 ; llI-IV 0,80; V-X 0,72; Wielkosci obmiaru okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robot Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
ptatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci . Podstawg rozliczenia finansowego
bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania jednego m 3 wykopu
obejmuje: - roboty pomiarowe, - wykonanie wykopu zgodnie z zatozong
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technologig, - wywoz urobku we wskazane miejsce, - zabezpieczenie scian wykopu
oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, — oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac. W zwigzku z mozliwoscia wystepowania wody gruntowej w
trakcie wykonywania gtebszych wykopdw (zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowej) cena jednostkowa wykonania robdt powinna odzwierciedlaé
zwiekszony zakres robot wynikajgcy ze wskazanych okolicznosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Uwzgledniono nastepujace przepisy i normy:

10.1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. - Wymagania ogdlne.

10.2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. - Badania prébek gruntu

10.3. PN-M-47325-01:1977 Zageszczarki gruntu — Ogdlne wymagania i badania.

10.4. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

10.5. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

10.6. PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady
ogodlne.

SST. 04. ROBOTY DROGOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, oraz wykonywania nawierzchni drég
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét drogowych
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST. Dla wykonania wskazanych rozwigzan komunikacyjnych
wymagane sg nastepujace zakresy robét:

1.3.1. Podbudowy: e Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ¢ Podbudowa z kruszywa

1.3.2. Nawierzchnie: ® Nawierzchnia z kostki brukowej szarej typu Domino z
mikrofazag na podsypce cementowo-piaskowej e  Nawierzchnia z kostki
brukowej szarej typu Cegta na podsypce cementowo-piaskowej ¢ Nawierzchnia
z ptyt azurowych i ptyt chodnikowych ¢ Ufozenia geowtdékniny i geosiatki

1.3.3. Elementy ulic: ¢ tawy betonowe z oporem pod krawezniki, obrzeza i $cieki
uliczne z betonu C12/15 ¢ Utozenie kraweznikow i obrzezy betonowych.

1.3.4. Oznakowanie : ¢ Montaz znakéw drogowych. ¢ Montaz stupkdéw do znakdw
drogowych. ¢ Montaz stupkdéw blokujgcych U-12c o Srednicy 120 mm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz
optymalng ilosciag wody, ktdéry po zakoAczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymatos¢ na Sciskanie R 28 w granicach od 6 do 9 MPa.
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1.5.

1.4.3. Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce
chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.4. Okredlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogodlne.

Ogdélne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za

jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektéw, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wykonanie robét drogowych winno byé zlecone

przedsiebiorstwu majgcemu wifasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i

gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow. Ogdlne  wymagania  dotyczace
materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST.00 Wymagania ogdlne -
pkt. 2.

Wymagania dotyczace materiatdw Wskazane rozwigzania komunikacyjne nalezy
wykonaé przy uzyciu materiatéw: e - piasek Jest to najdrobniejsze kruszywo skalne, o
wielkosci ziaren od 0 do 5 mm Ze wzgledu na miejsce wydobycia moze by¢ rzeczny
lub kopalniany. Dopuszcza sie zanieczyszczenie w stosunku wagowym: - do 0,5%
gling, item, wodorostami itp. - do 3% pytami mineralnymi o srednicy ponizej 0,05
mm Znaczne zanieczyszczenie mozna wstepnie rozpoznac, rozcierajgc go w dtoniach
— piasek zawierajgcy rozdrobniong gline lub it brudzi dtonie. e - cement. Wymagania i
badania 1. Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza sie tylko cementy
portlandzkie marki ,32,5” i ,42,5” . 2. Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan. 3. Badania podstawowych parametrow cementu. Cement pochodzacy od
kazdej dostawy musi by¢ poddany nastepujgcym badaniom: - Oznaczenia normowej
konsystencji zaczynu. Oznaczenie to przeprowadzamy przy uzyciu aparatu Vicata z
trzonem o powierzchni przekroju 1 cm2. Aby wykona¢ oznaczenie nalezy wczesniej
przygotowac zaczyn cementowy sktadajgcy sie z 500 [g] cementu oraz wstepnie
przewidywalnej ilosc i wody w mieszarce normowej (o okreslonych cyklach
mieszania: 140 i 280 obrotédw na minute). Po wymieszaniu sktadnikdw zaczyn nalezy
przenies¢ do pierscienia Vicata, ustawionego na szklanej ptytce o wymiarach
100x100 mm, nastepnie usung¢ powietrze z zaczynu przez kilkakrotne wstrzgsniecie
pierscienia. PierScien wraz z ptytkg nalezy przetrze¢ cienkg warstwg oleju. Gérng
warstwe zaczyny wyréwnujemy nozem i umieszczamy na podstawie aparatu Vicata
tak aby koniec trzonu dotykat powierzchnie zaczynu. Po uptywie 4 minut od
rozpoczecia mieszania nalezy zwolnié trzon i pozwoli¢ mu na swobodne wnikniecie w
zaczyn. Badany zaczyn ma normalng konsystencje wtedy, gdy po uptywie 30 s od
zwolnienia trzonu, zagtebit sie on na odlegtos¢ 6 + 1 [mm]. W przeciwnym wypadku
oznaczenie nalezy powtdrzy¢ zmieniajgc proporcje wody do cementu. — Oznaczenie
Czasu wigzania cementu. Do oznaczania czasu wigzania stosujemy zaczyn
cementowy, o sprawdzonej normalnej konsystencji, ktory wraz z pierscieniem
ustawia sie na podstawie przyrzadu Vicata wyposazonego w igte o przekroju
poprzecznym 1 [mm2]. Oznaczenie przeprowadza sie analogicznie jak w oznaczaniu
normowej konsystencji zaczynu cementowego. Igte nalezy zanurzy¢ swobodnie w
réoznych miejscach zaczynu co 10 minut. Poczatek wigzania jest to czas liczonych od
chwili wymieszania cementu z wodg, do chwili, gdy igta zanurzona w zaczynie
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zatrzyma sie w odlegtosci 4 do 1 [mm] nad powierzchnig ptytki. Koniec wigzania jest
to czas liczonych od chwili wymieszania spoiwa z wodg do chwili, gdy igta zanurzy sie
w zaczynie tylko na gtebokos¢ 0,5 [mm]. - Oznaczenie powierzchni witasciwej
metoda Blaine’a Powierzchnia wtasciwa cementu to suma powierzchni ziarenek
cementu przypadajgca na jednostke masy cementu (im drobniejsze ziarenka
cementu tym wieksza jego powierzchnia wifasciwa. Dla oznaczenia tej cechy
stosujemy metode Blaine’a - sprasowujemy cement w rurze przyrzadu, po czym
przepuszczamy przez niego powietrze i z ilosci przepuszczonego przez cement
powietrza wyznaczamy powierzchnie wtasciwg cementu w [cm2/g]. Przyktadowo,
dla cementéw portlandzkich oznaczenie zgodne z normg wynosi 3000-3500 [cm2/g].
- Oznaczenie statosci objetosci cementu w pierscieniu La Chatelier’'a. Betony
(zaczyny) wykazujg skurcz, tzn. wyparowuje z nich woda podczas zastygania, a w
warunkach wilgotnych peczniejg, co powoduje zmiany jego objetosci, wiec musza
wykazywac pewng stato$é objetosci. Oznaczenie statosci objetosci przeprowadzamy
przy uzyciu zaczynu normowego, ktéry umieszczamy w pierscieniu Le Chatelier’a z
drutami pomiarowymi. Po napetnieniu pierscienia nalezy cato$¢ przechowywaé w
temperaturze 200 0 C i wilgotnosci wzglednej powietrza co najmniej 98% przez 24h.
Po uptywie 24h nalezy zmierzy¢ odlegtos¢ X pomiedzy drucikami. Nastepnie
pierscien z zaczynem ogrzewamy do temperatury wrzenia wody i trzymamy go w
tych warunkach 3h. Na zakonczenie chtodzimy pierécien do temperatury 200 0 C i
mierzymy odlegtos¢ Y miedzy drucikami. Réznica Y-X jest miarg statosci objetosci i
jest w normie jesli nie przekracza 10mm. - Oznaczenie cech wytrzymatosciowych
cementu. Cechy wytrzymatosciowe cementu to jego odpornos¢ na S$ciskanie i
zginanie, i pozwalajg nam okresli¢ klase wytrzymatosciowg cementu, ktéra jest jego
cechag wytrzymatosciowg okreslong przez badanie na sciskanie potéwek beleczek z
zaprawy normowej 1:3:0,5 po 28 dniach (1 w wodzie). Cechy wytrzymato$ciowe
cementu na zginanie i $ciskanie wykonujemy na potdwkach beleczki zaprawy
normowej o sktadzie 1:3:0,5 (spoiwo : kruszywo : woda). Przygotowujemy zaprawe
normowgq z ilosci 450:1350:225 (spoiwo : kruszywo : woda) i wykonujemy trzy
beleczki normowe o wymiarach 4x4x16mm, w formach, umieszczonych w
wstrzgsarce, napetnionych najpierw do potowy, po 30s do konca, i wyrownanych. Po
24h pod folig przechowujemy je w kagpieli wodnej na ruszcie w wannie laboratoryjnej
do czasu badania. Pomiary przeprowadzamy po uptywie 2, 7 i 28 dni. W celu
oznaczenia wytrzymatosci na zginanie ktadziemy beleczke na podporach o rozstawie
10cm i obcigzamy sitg skupiong w Srodku rozpietosci. WartosSci naprezen niszczacych
wyliczamy ze wzoru. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie przeprowadza sie na
potdwkach beleczek. Site niszczacg przekazuje sie przy uzyciu podktadek
metalowych. Wytrzymatos$é na $ciskanie obliczcamy ze wzoru. Jako wynik pomiaru
przyjmuje sie Srednig arytmetyczng 3 wynikow dla wytrzymatosci na zginanie i 6
wynikéw dla wytrzymatosci na Sciskanie. Jesli cho¢ jedno z oznaczen daje wynik
ujemny partie cementu uznajemy za niezgodng z wymogami normy. Wazne jest aby
ptaszczyzna beleczki, ktéra powstata z wyrdwnania gornej powierzchni byta
ustawiona pionowo. ¢ - beton B10 i B15 Na budowie nalezy stosowac beton o klasie
okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdrni betonu. Sktad mieszanki
betonowej Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca
powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
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budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi
Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora Nadzoru. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: 1) Sktad
mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie, 2) Wskaznik
wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50, 3) Nasigkliwos¢ do 5% 4)
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie
powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci, 5) Urabialnos¢ mieszanki betonowej
Inaczej zdolnos¢ szczelnego ukfadania mieszanki betonowej czasie zageszczania
zalezy od wtasciwego doboru frakcji kruszywa oraz optymalnej ilosci zaprawy w
mieszance betonowej. Zawarto$é piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak
najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz: - 37% - przy kruszywie grubym do
31,5 mm - 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 6) Maksymalne ilosci cementu: -
400 kG/m 3 - dla betonu klasy B20 i B25 7) Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci
o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru. 8) Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10 o C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3
R bG . W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyziszonej temperatury), nalezy
uwzgledni¢ wptyw tych czynnikébw na wytrzymatosé betonu. 9) Konsystencja
mieszanek betonowych powinna by¢ co najmniej plastyczna.  Konsystencja
mieszanki betonowej jest uwarunkowana rodzajem deskowania oraz ksztattu
konstrukcji, ktére majg by¢ zabetonowane, oraz sposobem jej zageszczania i zalezy
przede wszystkim od stosunku cementu do wody, ktdry najczesciej powinien sie
miesci¢ w granicach 1,2 < ¢/w < 3,2. Im wskaznik cementowo-wodny jest mniejszy
tym ciektlo$ mieszanki jest wieksza. Sprawdzenie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badan: - metodg Ve — Be - stozka opadowego Rdznice
pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami nie mogg
przekraczaé: - +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be - +/- 10 mm przy pomiarze
stozkiem opadowym Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 dokonuje sie
aparatem Ve—Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego. Wytyczne do wykonania mieszanki betonowej
Ustalenie sktadu Skfad mieszanki betonowej moze byé ustalony metodg
obliczeniowg lub doswiadczalng i powinna ona by¢ wstepnie sprawdzona pod
wzgledem konsystencji, urabialnosci i szczelnosci Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt drogowych dla tematu: Parking oraz wytrzymatosci betonu na
podstawie pobranych prébek. Robocza recepta mieszanki Opracowuje sie jg na
podstawie ustalonego laboratoryjnie dla wybranego kruszywa i cementu sktadu
mieszanki betonowej. Korekta recepty powinna by¢ wykonana w przypadkach: -
zmiany rodzajow sktadnikdw, - zmiany uziarnienia kruszywa, — zmiany wilgotnosci
kruszywa, jezeli przekracza ono = 51 wody na 1 m 3 mieszanki betonowe] w
stosunku do podanego w recepcie zawilgocenia. Na recepcie powinna byé podana
data przygotowania. W przypadku wykonywania mieszanki na placu budowy nalezy
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uprzednio zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ kruszywa i cementu. Warunki wykonania
mieszanki i dozowanie sktadnikow 1) Warunki wykonania mieszanki: a)
Przemystowe warunki wykonania — wszystkie sktadniki sg dozowane ciezarowo przy
statym nadzorze nad wykonaniem betonu. Liczba prébek wytrzymatosciowych
pobrana dla kazdej partii betonu nie moze by¢ mniejsza niz 30. W tych warunkach
mogg by¢ wykonane wszystkie klasy betondéw. b) Przecietne warunki wykonania —
cement jest dozowany ciezarowo a kruszywo ciezarowo lub objetosciowo’ Liczba
pobranych prébek dla kazdej partii betonu jest mniejsza, niz 30 lecz nie mniej niz to
wynika z postanowien normy. W tych warunkach mogg by¢ wykonywane betony
klas: B7,5; B10; B15; B20 i B25. c) Prymitywne warunki wykonania — wszystkie
sktadniki dozowane s3g objetosciowo, beton wykonywany bez nadzoru technicznego i
kontroli jakosci. W tych warunkach moga by¢ wykonywane tylko betony klas: B7,5 i
B10. Beton wykonywany w warunkach prymitywnych nie jest betonem
konstrukcyjnym, lecz pomocniczym. 2) Objetosciowe dozowanie kruszywa i wody
Dopuszcza sie dozowanie kruszywa za pomocg przystosowanych do tego celu taczek
natomiast wody przy pomocy wyskalowanych wiader Ilub odpowiednio
przystosowanych dozownikéw. Doktadnos¢ dozowania sktadnikéw jest jednym z
podstawowych warunkéw uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu. W
szczegolnosci nalezy uscidli¢ dozowanie wody gdyz jej nadmiar czyni beton
porowatym obniza jego wytrzymatos¢. 3)  Mieszanie sktadnikéw Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywa¢ zgodnie aktualng receptg roboczg wywieszong
przy betoniarce. Objetos¢ jednego zarobu mieszanki betonowej nie powinna by¢
mniejsza niz 0,9 pojemnika betoniarki. Sktadniki mieszanki betonowej 1) Cement 2)
Kruszywo — Piasek - Zwiry i kruszywa tamane Kruszywa, ktérych ziarna sg oblepione
gling lub item przed uzyciem do betonu powinny by¢ przeptukane. W przeciwnym
razie beton otrzymany okazatby sie staby, gdyz ziarna kruszywa nie bedg miaty
przyczepnosci. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje
nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz
klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm). Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Najwieksze ziarna kruszywa stosowanego do betondw
nie powinny przekracza¢é 80 mm w ich najdtuzszym wymiarze. Natomiast do
betondw zbrojonych nalezy stosowac kruszywo o najwiekszym wymiarze do 40 mm
(przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm). Poza tym, Ze
wzgledu na rozstaw zbrojenia, w konstrukcjach zelbetowych najwieksze srednice
ziaren kruszywa nie powinny przekracza¢ 2/3 odlegtosci miedzy dwoma pretami
lezgcymi w jednej ptaszczyznie poziomej oraz dwoéch odlegtosci miedzy dwoma
sgsiednimi pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie pionowej. Dopuszcza sie ziarna
kruszywa o najwiekszym wymiarze 80 mm, gdy najmniejszy wymiar betonowego
elementu przekracza 50 cm, a rozstaw pretéw zbrojeniowych wynosi nie mniej niz
10 cm. Do betonowania konstrukcji o matych przekrojach (ptyt, zeberek itp.) nalezy
stosowaé mieszanke betonowa na kruszywie, ktérego najwieksze $rednice ziaren nie
przekraczajg: — 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, jezeli
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wymiar ten jest wiekszy niz 6 cm, - 1/2 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu oraz % odlegto$ci miedzy pretami zbrojeniowymi, jezeli
najmniejszy wymiar przekroju elementu jest réwny lub mniejszy niz 6 cm. Kontrola
partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia: — sktadu ziarnowego - ksztattu ziaren - zawartosci pytdw mineralnych
- zawartosci zanieczyszczen obcych W przypadku gdy badania kontrolne wykaza
niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej
frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej
nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji 0 — 2 mm..
3) Woda zarobowa. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom
normy. Wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdw miejskich. Woda ta
nie wymaga badania. 4) Domieszki i dodatki do betonu Zaleca sie stosowanie do
betondéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco -uplastyczniajgcych i przyspieszajgco —
uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiadaé atest producenta. e -
krawezniki drogowe betonowe $ciete 15x30 cm Wykonanie obramowania od strony
jezdni. Wymiary elementéw 15x30 cm Dtugos$¢ elementéw do 100 cm Kolor szary
- obrzeza chodnikowe betonowe 30x8 cm Wykonane obramowania od strony
chodnikéw. Wymiary elementu 8x30 Dtugos$¢ elementéw do 100 cm. Kolor szary. e -
opornik betonowy 25x12 cm Wykonane obramowania od strony chodnikow
wzmocnionych i terenéw zielonych. Wymiary elementu 12x25 Dtugos¢ elementow
do 100 cm. Kolor szary. e - kostka brukowa betonowa typu Domino Wykonanie
jezdnii nawierzchni utwardzonej. Wymiary 16,5/20 cm Grubos¢ 8 cm Kolor szary e -
kostka brukowa betonowa typu Cegta Wykonanie chodnikéw i parkingdw. Wymiary
10/20 cm Grubos¢ 8 cm Kolor szary e - stupki do znakéw drogowych Wymiary i
ksztatt oraz rodzaj materiatu zgodny z projektem Profilowany stupek wsporczy z
systemem montazowym przeznaczony jest do mocowania statych pionowych
znakdw drogowych. System profilowanych stupkdw i konstrukcji wsporczych
PROLIFE jest nowatorskim rewolucyjnym rozwigzaniem, ktérego celem jest
zwiekszenie wytrzymatosci stupkédw i konstrukcji na napory wiatru przy
jednoczesnym zwiekszeniu podatnosci przy najechaniu przez pojazd. Zwiekszenie
podatnosci przyczyni¢ sie moze w wyrazny sposdb do zmniejszania ciezkosci w
przypadku kolizji pojazdu ze stupkiem czy konstrukcjg PROLIFE. Dtugosci dobierane
wedtug ilosci zawieszanych znakédw na jednym stupku oraz wedtug terenu. waga
20kg (dla stupka pod 1 znak drogowy) / 24kg (dla stupka pod 2 znaki drogowe)
wysokos$¢ catkowita 300cm (wysokos¢ stupka z 1 znakiem) / 380cm (wysokos$é stupka
z 2 znakami) wysokos¢ od powierzchni 220cm (wysokos$¢ od ziemi do znaku) e -
tablice znakéw drogowych Wymiary i ksztatt oraz rodzaj materiatu zgodny z
projektem - Znaki drogowe kwadratowe Znak D-6 oznacza miejsce przeznaczone do
przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak D-3 oznacza poczgtek lub kontynuacje
drogi (jezdni), na ktdrej ruch odbywa sie w jednym kierunku Znaki te sg dostepne w
nastepujgcych opcjach Grupa wielkosci znakéw Dtugos¢ boku wielkie (W) 1200 mm
duze (D) 900 mm Srednie (S) 600 mm mate (M) 600 mm mini (MI) 400 mm a) znaki
wielkie (W) - na autostradach, umieszczane przy jezdniach gtéwnych b) znaki duze D)
- na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach gtdwnych - na drogach
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dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, - na drogach dwujezdniowych w
obszarze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna predkos¢ jest wieksza niz 60 km/h,
c) znaki Srednie (S) - na tgcznicach autostrad i drég ekspresowych - na jednio
jezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich - na drogach powiatowych, z
wyjatkiem drogowskazow tablicowych d) znaki mate (M) - na drogach gminnych -
drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych e) znaki mini (Ml) - na stupkach
przeszkodowych i tablicach kierujgcych - na drogach w obszarze zabudowanym, gdy
warunki drogowe nie pozwalajg na stosowanie znakdéw wiekszych lub zastosowanie
wiekszych znakéw pogorszytoby warunki widocznosci pieszych na przejsciu dla
pieszych - na waskich uliczkach zabytkowych miast Podktady znakéw w ksztatcie
kwadratow lub prostokatow wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm
lub z blachy aluminiowej . Krawedzie tych znakéw s3 podwdjnie zagiete z
wyttoczonym zaokragleniem naroznikéw. Na drugim zagieciu sg wyttoczone otwory
w ksztatcie fasolek, ktdore stuzg do przykrecenia uchwytéw uniwersalnych
mocujacych znak ze stupkiem stalowym. — Znaki drogowe w ksztatcie kofa Znak B-2
oznacza zakaz wjazdu pojazdéw na droge lub jezdnie od strony jego umieszczenia;
zakaz dotyczy rowniez kolumn pieszych oraz jezdzcéw i poganiaczy. Umieszczona
pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, ze znak nie dotyczy roweréw
jednosladowych wjezdzajgcych na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla roweréw.
Znak ten jest dostepny w nastepujacych opcjach Grupa wielkosci znakéw Srednica
wielkie (W) 1000 mm duze (D) 900 mm srednie (S) 800 mm mate (M) 600 mm mini
(MI1) 400 mm a) znaki wielkie (W) - na autostradach, umieszczane przy jezdniach
gtéwnych b) znaki duze (D) - na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach
gtéwnych - na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym, - na drogach
dwujezdniowych w obszrze zabudowanym, na ktérych dopuszczalna predkosc jest
wieksza niz 60 km/h, c) znaki $rednie (S) - na facznicach autostrad i drég
ekspresowych - na jednio jezdniowych drogach krajowych i wojewddzkich - na
drogach powiatowych, z wyjgtkiem drogowskazéw tablicowych d) znaki mate (M) -
na drogach gminnych - drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych e) znaki
mini (MI) - na stupkach przeszkodowych i tablicach kierujgcych - na drogach w
obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg na stosowanie znakéw
wiekszych lub zastosowanie wiekszych znakéw pogorszytoby warunki widocznosci
pieszych na przejsciu dla pieszych - na waskich uliczkach zabytkowych miast
Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm. Lica znakéw sg wykonywane w wersji odblaskowej na
foliach | Il lub Il generacji . Znaki odblaskowe klasy 1 wykonuje sie na foliach
odblaskowych | generacji firmy 3M i folii Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100
.Folia Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100 posiada aprobate techniczng IBDiM.
Trwatos$¢ uzytkowa obu folii wynosi 7 lat. Grafika symbolu znaku jest nanoszona
metoda sitodruku. Przy matym naktadzie danego znaku symbol jest naklejany z
odpowiednie] folii . Opakowanie . Kazdy znak jest pakowany w przezroczystg folie
maszynowg ,ktdra go chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi a jednoczesnie
bez rozpakowywania jest dobrze widoczna grafika znaku. Ten sposéb pakowania
pozwala na dokonanie odbioru jakosciowego znaku przez klienta ,bez mozolnego
rozrywania opakowania. Znaki winny by¢ przechowywane w opakowaniu
wykonanym przez producenta. Konserwacja znaku polega na okresowym zmyciu
kurzu i zabrudzen powstatych na drodze. Znak nalezy myé woda z popularnymi
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ptynami do mycia naczyn, przy uzyciu miekkiej szczotki lub szmatki. Nie nalezy
uzywa¢ ostrych szczotek i agresywnych S$rodkéw myjgcych. e - farba
chlorokauczukowa Malowanie oznakowania poziomego — przejscia dla pieszych
Farba drogowa oparta na alkidowo-uretanowej zywicy i dwutlenku tytanu. Moze by¢
naktadana na lekko zawilgocone powierzchnie w niskich temperaturach. Idealnie
nadaje sie do malowania oznakowan drogowych na terenach zurbanizowanych.

Cechy farby: - S$nieznobiata - bardzo wysoka twardos¢ - bardzo wysoka
przyczepnos$¢ i elastycznos¢ — doskonata odpornosc na scieranie — czas schniecia: 25
minut - aplikacja pedzlem, natryskiem powietrznym Ilub bezpowietrznym -

przeznaczona do malowania na asfalcie i betonie ¢ - woda Do pielegnacji betonu
Woda musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode przewiduje sie czerpaé z
wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania. ¢ - papa asfaltowa
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych Papa asfaltowa jest
przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i
wodoszczelnych, w szczegdlnosci jako podktadowa warstwa pokryé dachowych. Papy
asfaltowe na tekturze budowlanej nalezy przykleja¢ do podtoza uzywajac wytgcznie
lepikow asfaltowych, a do poditozy drewnianych pape nalezy mocowaé
mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢é wymagania
odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku
(latem od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura otoczenia
wynosi O ok.+10 C). Dane techniczne: - dtugos¢ rolki: 15 m - szerokos¢ rolki: 1 m -
gramatura osnowy — 400 - masa asfaltowa — 1200. e - rozcienczalnik do wyrobdéw
chlorokauczukowych Czyszczenie narzedzi oraz zabrudzen elementéw po malowaniu
e - gruz betonowy Fundamenty do osadzenia elementéw stalowych e - deski i
krawedziaki iglaste Obramienia i szalowania Rozrdznia sie nastepujace tarcice: -
Tarcica nieobrzynana. Otrzymuje sie jg z jednorazowego przetarcia ktody, — Tarcice
obrzynang otrzymuje sie dwukrotnego przetarcia ktody. W robotach ciesielskich
prawie wyfgcznie jest stosowana tarcica obrzynana z drzewa iglastego. Tarcica
iglasta w zaleznosci od rodzaju drewna, dzieli sie na sosnowg, Swierkowg i jodtowa.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano
w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

Szczegblne wymagania dotyczgce sprzetu Roboty dotyczgce uktadania kostki
kamiennej i kraweznikdw betonowych oraz oporniki i obrzeza betonowe beda
wykonywane recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego. Natomiast
podbudowy beda wykonywane przy uzyciu maszyn takich jak spycharka ggsienicowa,
walec statyczny samojezdny, walec statyczny ciggniony ogumiony, walec wibracyjny
samojezdny, ciggnik ggsienicowy, mieszarka gruntu doczepna.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

Szczegbélne wymagania dotyczgce transportu Kostka i pozostate materiaty
przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i sktadowanie
kostki oraz kraweznikéw betonowych i kamiennych musi odbywac sie w sposdb
zabezpieczajgcy materiaty przed mozliwoscig uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

str. 27
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5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 5.

Szczegblne zasady wykonania robot Zakres wykonywanych robét przy uktadaniu
kostki betonowej dotyczy: ¢ - wytyczenia powierzchni przeznaczonej do utozenia
kostki i kraweznikéw betonowych oraz opornikdw i obrzezy betonowych, ¢ -
wykonania zageszczenia istniejgcego podtoza, e - wykonania podbudowy
(zasadniczej i pomocniczej), ® - utozenia kostki oraz kraweznikdw betonowych oraz
opornikdw i obrzezy betonowych Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Chodniki nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w trakcie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu chodnika, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem a nastepnie
zamies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢c do ubijania
chodnika. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Powierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy. Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna jej grubosé
byta réwna grubosci projektowanej. Chodniki nalezy obramowaé obrzezem
betonowym o wym. 8 x 30 x 100 cm, wtopionym do poziomu nawierzchni. Obrzeza
nalezy ustawic¢ na tawie wykonanej z betonu klasy B-15. Stupki stalowe do znakéw
drogowych i uniemozliwiajgcych parkowanie pojazdéw powinny byé montowane
przed wykonaniem nawierzchni i podtozy. Nalezy je montowaé do uprzednio
wykonanych fundamentéw betonowych z gruzobetonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 6.

Szczegblne zasady kontroli jakosci Kontrola jakosci robot prowadzona byé powinna
przez ogledziny. Zakres kontroli powinien obejmowaé sprawdzenie: ® - zgodnosci
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, e - jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobow, e - prawidtowosci przygotowania podtozy, ¢ - prawidtowosci
wykonania powierzchni nawierzchni, ¢ - wielkosci spadkéw. Kontrola wykonania
nawierzchni obejmuje: e - pomierzenie szerokosci spoin, ® - sprawdzenie
prawidtowosci ubijania, ® - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt drogowych e - sprawdzenie
profilu podtuznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety w
punktach jej zatamania nie mogg przekracza¢ * 3 cm, - sprawdzenie przekroju
porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2

Ogdlne zasady obmiaru robdét Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST. 00
Wymagania ogélne - pkt. 7.

Szczegblne zasady obmiaru Podstawg pfatnosci jest ilos¢ m 2 utozonej
nawierzchni, w przypadku natomiast kraweznikdw, obrzeza, opornikéw ilosé
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8.

10.

metrow biezgcych wykonanych i odebranych robdt. Wielkosci obmiarowe
wskazanych robdét wustala sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt Ogdélne zasady obmiaru robdét podano w SST. 00
Wymagania ogodlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdblne zasady odbioru robot Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
pfatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci Podstawa rozliczenia finansowego
bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania robét drogowych
obejmuje: e - roboty pomiarowe, e - oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, ¢ - przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, ¢ -
dostarczenie oraz wbudowanie materiatéw drogowych, e - utrzymanie stanowiska
pracy i sprzetu w nalezytym stanie, ¢ - wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE Uwzgledniono nastepujace przepisy i normy:

10.1. PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

10.2. PN-EN-1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan.

10.3. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego.

SST. 05. ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.

2.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét wykoriczeniowych

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST W sktad niniejszej czesci SST wchodzg nastepujace roboty:
e Mechaniczne plantowanie terenu ¢ Humusowanie i obsianie nasionami trawy.

1.4. Okredlenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektow, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonanie prac ogrodniczych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow. Ogdlne  wymagania  dotyczace
materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST.00 Wymagania ogdlne -

pkt. 2.
2.2. Szczegdlne wymagania dotyczagce materiatéw. Do wykonania prac zwigzanych z
uprawg ziemi nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty: ¢ - humus. Powstaje

podczas naturalnego procesu kompostowania biomasy (trocin, traw lisci, stomy
itp.). Powinien zawiera¢ w sobie podstawowe sktadniki pokarmowe dla roslin takie
jak azot, fosfor, potas. e - nasiona trawy Mieszanka nasion traw powinna by¢
przeznaczona do obsiewu terendw wysoc rekreacyjnych ¢ - woda Powinna by¢
czysta i nie zawierac srodkdw chemicznych szkodliwych dla roslin.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano
w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
prac ogrodniczych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z narzedzi
ogrodniczych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Szczegbdlne wymagania dotyczace transportu. Humus oraz nasiona traw mogga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Humus i nasiona pakowane sg w
worki. Wszystkie wymienione materiaty powinny by¢ przewozone tak aby nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét. Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST.00
Wymagania ogblne - pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robét Zakres wykonywanych robét przy wykonywaniu
prac ogrodniczych dotyczy: ¢ - wytyczenia powierzchni przeznaczonej do wysiania
nasion trawy, ¢ - rozplantowanie humusu ¢ - reczne wysianie nasion trawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST.00
Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci. Kontrola jakosci robdt prowadzona by¢ powinna
przez ogledziny. Zakres kontroli powinien obejmowaé sprawdzenie: ® - zgodnosci
wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, e - jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobow, ¢ - prawidtowosci przygotowania podtozy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST. 00
Wymagania ogélne - pkt. 7.

7.2. Szczegdlne zasady obmiaru. Podstawg pfatnosci jest iloS¢ m 2 wysianej trawy.
Wielkosci obmiarowe wskazanych robot ustala sie na podstawie dokumentac;i
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST. 00

Wymagania ogélne - pkt. 8.
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8.2. Szczegdblne zasady odbioru robdt. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalania podstawy. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy
pfatnosci podano w SST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci. Podstawag rozliczenia finansowego
bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania robét drogowych
obejmuje: e - roboty pomiarowe, e - oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, ® - przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, e -
dostarczenie oraz wbudowanie materiatéw, e - utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Uwzgledniono nastepujace przepisy i normy:

10.1. PN-C-87030-01:1986 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Postanowienia ogdlne i
zakres normy.

10.2. PN-C-87030-05:1986 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Pobieranie prébek i
przygotowanie $redniej probki laboratoryjnej.

10.3. PN-C-87030-07:1987 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie pH.

10.4. PN-C- 87030-09:1990 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie zawartosci
substancji nierozpuszczalnych.

10.5. PN-C-87030-10:1989 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie gestosci.

10.6. PN-C-87030-16:1990 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie azotu.

10.7. PN-C-87030-17:1989 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie fosforu.

10.8. PN-C-87030-18:1991 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie potasu.

10.9. PN-C-87030-19:1992 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie magnezu.

10.10. PN-C-87030-27:1992 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Oznaczanie wapnia.
10.11. PN-C-87030-25:1987 Nawozy sztuczne ogrodnicze -- Wymagania ogdlne.



